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	Figura 1.  Morfología de las muestras de quitina y quitosano obtenidas (3X.
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Figura 2.  Difracción de rayos X para las muestras de quitina y quitosano obtenidas
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Figura 3.  Espectros FTIR de las muestras de quitina y quitosano obtenidas.
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[bookmark: _GoBack]Figura 4.  Curvas termo gravimétricas de las muestras de quitina y quitosano obtenidas.
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